BUILDING TRUST

SikaCeram® FLX 22

(formerly SikaTile®-22 (C2TE))

Yiiksek performansl ¢cimento esasli seramik yapistiricisi

ACIKLAMA

SikaCeram® FLX 22, tek bilesenli, yiiksek performansli,
kayma direnci ylksek, cimento esasli seramik yapistiri-
cisidir.

EN 12004-1 standardina gore C2T sinifi gerekliliklerini
karsilar.

KULLANIM

SikaCeram® FLX 22, emici olmayan seramikler, porse-
len karolar, kil esash karolar ve neme duyarsiz dogal
taslar dahil olmak Gzere cesitli seramik kaplama malze-
melerinin yapistirimasinda kullanima uygundur.

» Beton, ¢cimento esasli siva ve harglar, algi levhalar,
tugla ylizeyler ve mevcut i¢ mekan seramik kaplama-
lari Gzerine uygulanabilir.

* Yerden isitma sistemlerinde, ic mekan havuz uygula-
malarinda ve zemin uygulamalarinda kullanima uy-
gundur.

» Yatay ve disey yluzeylerde, i¢ ve dis mekan uygula-
malarinda kullanilabilir.

OZELLIKLERi / AVANTAILARI

= Beton, ¢cimento esash harglar, tas ve tugla gibi yaygin
yap! yuzeylerine ylksek aderans saglar

= Krem kivamli yapisi sayesinde kolay karistirilir ve uy-
gulanir

= Mevcut seramik kaplama ylizeyleri tizerine uygulana-
bilir

= Tiksotropik yapisi sayesinde kolay ve dizgiin uygula-
ma saglar

= Suya ve hava kosullarina dayaniklidir

ONAYLAR / STANDARTLAR

= EN 12004 kapsaminda CE isaretlemesi ve Performans
Beyani — Seramik karo yapistiricilari

URON BILGISI
Kimyasal Yapi Polimer modifiyeli cimento esaslh harg
Ambalaj 25 kg kraft torba

Géruntm / Renk

Gri ve Beyaz renklerde toz

Raf Omrii
dir.

Uygun depolama kosullarinda, liretim tarihinden itibaren raf 6mri 12 ay-

Depolama Kosullari

Orijinal, agilmamis, kapali ve hasarsiz ambalajinda; kuru ortamda, +5 °Cile

+30 °C arasindaki sicakliklarda depolanmalidir. Dogrudan giines i1sigindan
ve donmadan korunmalidir.
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TEKNIK BiLGi

Gekme Yapigma Dayanimi Baslangic: > 1.0 N/mm? (EN 12004)
Suya daldirma sonrasi: = 1.0 N/mm? (EN 12004)
Isil yaslandirmadan sonra: = 1.0 N/mm? (EN 12004)
Donma-g6ziilme ¢evriminden sonra: 2 1.0 N/mm? (EN 12004)
Kaydirma Dayanimi <0.5mm (EN 12004)

UYGULAMA BILGISI

Karistirma Orani

25 kg toz Grlin igin: 6.0 - 6.5 litre su (Gri/Beyaz)

Sarfiyat

Uriin sarfiyati ve kaplama miktari; alt yiizeyin pirizliiligiine ve yiizey pro

filine, karolarin boyutuna ve arka ylizey yapisina, ayrica uygulama teknigi

ne (tek tarafh “ylizdirme (floating)” veya cift tarafli “yapistirma-yizdirme

(buttering-floating)”) baghdir.

Tam yatak (solid bed) uygulama igin yaklagik sarfiyat:

1 m? alanda, 1 mm uygulama kalinligi icin yaklasik 1.33 kg toz Grtin gerekli-

dir.

= Bu deger teorik olup, ylzey gozenekliligi, ylzey profili, kot farkhliklari, uy
gulama sirasinda olusabilecek malzeme kayiplari ve benzeri etkenleri kap
samaz. Uygulamaya baslamadan 6nce, gergek sarfiyatin belirlenmesi
amaciyla, mevcut alt yiizey kosullarina ve kullanilacak ekipmana bagli ola
rak deneme uygulamasi yapilmasi tavsiye edilir.

= Yukarida verilen sarfiyat degerleri; siva veya ¢cimento esasli sap gibi diiz
gun ylzeyler Gzerine, hafif profilli, vitrifiye veya vitrifiye olmayan seramik

_ karolarin uygulanmast igin gecerlidir.

Onerilen mala dis dlgileri:

¢ Klguk boyutlu karolar (kenar < 30 cm) igin kiglik disli mala (4—6 mm)

¢ Orta boy karolar (kenar < 45 cm) igin orta disli mala (6—-8 mm)

¢ Biiylik boy karolar (kenar > 45 cm) icin ise biyik disli mala (8—10 mm)

Tabaka Kalinlig

Maksimum 8 mm
(Yerel olarak, kiictik alanh ytizey diizeltmeleri icin 10 mm kalinhga kadar uy-
gulanabilir.)

Dis Ortam Hava Sicakhigi

min: +5 °C / maks: +35 °C

Yizey Sicakhgi

min: +5 °C / maks: +35 °C

Dinlendirme Siiresi

~4 dakika

Pota Omrii

~ 120 dakika (+23 °C, 50% RH)

Acikta Bekleme Siresi

~ 20 dakika (+23 °C, 50% RH)

Kullanima Hazir Uygulanmis Uriin

~ 24 saat (hafif yaya trafigi)
~ 7 glin (tam yaya tarfigine maruz kalma)

SISTEM BILGISI

Sistem Yapisi

Cok emici yuzeyler ve asagidaki durumlarda astar kullanilmasi gereklidir
Yiizey Astar

Algi siva veya anhidrit sap SikaCeram® Primer 300

Mevcut seramik karolar veya diger  SikaCeram® Primer 303

emici olmayan ylzeyler

Astarlarin uygulama ve tiiketim detaylari ilgili Uriin Teknik Bilgi Formlarin-
da (PDS) verilmistir.
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UROUN BiLGI DAYANAGI

Bu urin bilgi foylinde belirtilen bitlin teknik bilgiler la-
boratuvar deneylerine dayanmaktadir. Gergekte elde
edilen degerler, bizim kontrollerimizin 6tesindeki, sart-
lar sebebiyle degisiklik gosterebilirler.

SINIRLAMALAR

» Cimento esasl ylzeyler en az 28 ginlik olmalidir.

= Tavsiye edilen su miktarini asmayiniz. Uygulama yal-
nizca saglam ve hazirlanmis yiizeylere yapiimalidir.

* Maksimum katman kalinligini asmayiniz.

= Alci esasli yiizeylerin minimum kalinhigi 10 mm olma-
I;; nem igerigi ise anhidrit veya algi sap i¢in £ %0.5
CM, gimento sapi i¢in < %4 CM olmalidir.

» Uygulamadan sonra en az 24 — 48 saat boyunca yuk-
sek veya duslk sicakliklar (< +5 °C), yagmur, riizgar,
dogrudan giines 15181 gibi olumsuz hava kosullarina
karsi koruma saglanmalidir.

CEVRE SAGLIK VE iS GUVENLIGI

Kullanicilar, kimyasal Griinlerin glvenli olarak taginma-
si, depolanmasi ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve
tavsiyeler icin, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diger
givenlikle ilgili bilgileri iceren, Grline ait malzeme gii-
venlik bilgi formuna (MSDS) basvurmalidirlar.

UYGULAMA TALIMATLARI

YUZEY KALITESI / ON HAZIRLIK

Yiizey tamamen diizgiin, saglam, boyutsal olarak sta-
bil, gevsek veya zayif pargaciklardan arindiriimis olma-
lidir. Ayrica, sekil degistirmeyen, temiz, kuru ve toz,
kir, yag, gres, cimento serbeti, tuz kusmasi (eflore-
sans), eski kaplamalar veya diger ylzey islemleri gibi
kirletici maddelerden tamamen arindirilmis olmalidir.
Yiizeyin durumu ve giderilmesi gereken kirleticilere
bagh olarak, su jetiyle yikama veya kumlama gibi uy-
gun hazirhk yontemleri kullanilarak, Grindn yapismasi-
ni engelleyebilecek tiim kalintilar giderilmelidir.

Kiguk yuzey kusurlari, seviye farkliliklari veya agiga ¢ik-
mis agrega bolgeleri, en fazla 5 mm kalinliginda uygu-
lanacak bir kat SikaCeram® FLX 22 ile 6nceden doldu-
rulup dizeltilmelidir. Bu diizeltme katmani, seramik
karo uygulamasindan en az 24 saat dnce uygulanmali-
dir.

Daha buyik veya kalin yiizey diizeltmeleri igin, Sika
MonoTop®, SikaEmaco® veya Sikafloor® Level irin
gruplarindan uygun bir harg kullaniimahdir. Yiizeydeki
catlaklar belirlenmeli ve 6rnegin Sikadur® epoksi regi-
neleri ile uygun sekilde kapatiimahdir.

Emici olmayan veya sinirli emicilige sahip ylizeylere
(6rnegin mevcut seramik karolar veya boyali yiizeyler)
karo dosenecekse, bu ylzeylerin saglam ve stabil sekil-
de yapismis oldugundan emin olunmalidir. Sonrasinda,
ylizey uygun yag giderici/kireg ¢dzlcl Urlnlerle iyice
temizlenmelidir. Bu tir ylizeylerde SikaCeram® Primer
303 kullanilmasi tavsiye edilir.

Sicak iklimlerde/ortamlarda ve/veya emici yuzeylerde,
uygulamadan hemen 6nce ylizey iyice nemlendirilmeli,
ancak su birikintisi olusmasina izin verilmemelidir. Y-
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zey dokunuldugunda islak hissettirmemeli suya-doy-
gun yizey-kuru (SSD) durumunda olmalidir.

Sik sik 1slanan veya nemli ortamlarda karo uygulamasi
yapilacaksa, uygulama 6ncesinde uygun bir Sika® su
yalitim Grtin/sistemi kullaniimalidir.

KARISTIRMA

Temiz bir karistirma kovasina, bir su 6lger kullanarak
tarif edilen miktarda suyu doldurun. SikaCeram® FLX
22 tozunu suya yavasca ilave ederken karistirmaya
baslayin. Yaklasik 400-600 devir/dakika hizinda ¢alisan
dusik devirli bir elektrikli mikser ile, karisim tamamen
homojen ve topaksiz hale gelene kadar 4 dakika bo-
yunca iyice karistirin.

Karistirma islemi tamamlandiktan sonra, malzemenin
4 dakika dinlenmesine (olgunlasmasina) izin verin; ar-
dindan uygulamadan hemen 6nce kisa bir siire yeni-
den karistirin. Elde edilen karisim, krema kivamaina sa-
hip olacak ve kolayca uygulanip yayilabilecektir.

UYGULAMA

SikaCeram® FLX 22, tarakh mala kullanilarak uygulanir.
Uriin miktari, karolarin arka yiizeylerinin tamamen Is-
lanmasini saglayacak sekilde yeterli olmalidir. Uygula-
maya, ¢elik malanin diiz kenariyla ylzeye ince bir siyir-
ma tabakasi uygulayarak baslayin. Ardindan,

tarakli mala ile taze siyirma tabakasi tizerine harci tek
yonde tarayarak esit sekilde yayin. Harg yataginin
mimkiin oldugunca tek yonde taranmis olmasina dik-
kat edin.

Yalnizca belirli agik bekletme siiresi iginde karoyla kap-
lanabilecek kadar harg¢ uygulayin. Acik bekletme siire-
sini kontrol etmek i¢in harca parmak ucuyla hafif¢e do-
kunarak yapiskanhgini test edin.

Karolari harg yatagina hafifce dondiirme ve kaydirma
hareketiyle yerlestirerek iyi bir yapisma saglayin ve ge-
rektiginde son konumlarina gore hizalayin. Blylk bo-
yutlu karolar veya yiksek yik dayanimi gerektiren uy-
gulamalarda, ‘buttering’ teknigi onerilir. Bu yontem,
hem ylizeye hem de karo arkasina har¢ uygulanarak
daha gliclt bir bag olusturulmasini saglar.

EKiPMANLARIN TEMIZLIGi

Tum aletleri ve uygulama ekipmanlarini kullanimdan

hemen sonra su ile temizleyin. Malzeme sertlestikten
veya kirlendikten sonra yalnizca mekanik yollarla te-
mizlenebilir.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel diizenlemeler nedeni ile bu Griintin performansi-
nin Glkeden Ulkeye farklilik gbsterebilecegine litfen
dikkat ediniz. Uygulama alanlarinin kesin tarifleri icin
litfen yerel Uriin bilgi foylerine basvurunuz.

YASAL NOTLAR

Sika trtnleri hakkinda burada verilen bilgiler ve 6zel-
likle uygulama ve son kullanimlarina iliskin tavsiyeler,
normal sartlarda ve Sika'nin tavsiyeleri dogrultusunda
bu Urlinler dogru saklandigl, muamele edildigi ve uy-
gulandigi durumlar hakkinda Sika'nin sahip oldugu
mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle veril-
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mistir. UrGinler, uygulama yiizeyleri ve uygulama alan-
lari pratikte oldukga gesitlilik arz etmektedir. Bu ne-
denle Sika Urinlerini kullanirken, dogru (riinG, dogru
kosullarda ve dogru yerde uyguladiginizdan emin olu-
nuz ve bu yonde Sika tarafindan ticari elverislilik
ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen
bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde olusa-
bilecek zararlardan Sika sorumlu degildir. Uriiniin kul-
lanicisi (kullanici) Grind kullanmayi distindgi uygula-
ma ve amag i¢in Grliniin uygunlugunu test etmelidir.
Sika’nin Grdnlerinin 6zelliklerini degistirme hakki sakli-
dir. Ugtincii sahislarin miilkiyet haklari gézetilmelidir.
Biitlin siparislerin kabuliinde, satis ve nakliye konusun-
daki mevcut sartlarimiz esas alinir. Kullanicilar, her za-
man, ilgili Grindn Sika'ya basvurarak temin edebile-
cekleri Yerel Uriin Bilgi Féyliniin son baskisini dikkate
almalidir.

Sika Yapi Kimyasallar A.S.

istanbul Deri Organize Sanayi Bolgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Ozel Parsel
Tuzla istanbul TURKIYE

Tel. : +90 216 5810600

Fax :+90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr
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